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Vady dfeva — Vady tvaru kmene (¢ast 3/8)

Prectéte si o moznych vadach kmene. Védéli jste,
Zze mezi stromy, které se nejCastéji odklani od své
osy, patfi borovice, modfin a pfevazna vétsina
listnatych strom(? A Ze obecné se listnaté stromy
vyznacuji vétsi sbihavosti nez jehlicnany?

Vady kmene stromu jsou pfirozenymi rlstovymi charakteristikami rostouciho dfeva. PFfi€inou je nej¢astéji prostiedi, které
stromu predklada nejednu prekazku pfi jeho rlstu. Obecnym nasledkem je snizeni vytéZznosti dieva ¢i nezadouci snizeni
mechanickych vlastnosti dfevin.

Mezi vady kmene zafazujeme:

kfivost,

nadmérnou sbihavost kmene,
zbytnéni oddenku,

e kofenové nabéhy,

zplosténi kmene,

boulovitost.

Krivost

Prirozenosti strom( je pfi vhodnych podminkach rist smérem vzhlru za svétlem. Nepfizni prostredi, ve kterém se strom
nachazi, mlze byt vSak tato tendence narusena. Nej¢astéji dochazi k odklonu osy kmene od pfimky u strom( rostoucich
na nestabilnich ptdach ¢i v extrémné naméahavém prostiedi, jako jsou strmé svahy, oblasti s vysokym zatizenim snéhem
¢i vétrem, pokud dochéazi k jednostrannému oslunéni, anebo byl pfi rlstu stromku, které mu byl ulomen vrcholovy pupen.
KFivost miiZe byt zplisobena i pouzitim osiva v nevhodnych podminkach u stromd, jejichZ kivost je dédi¢na.” Mezi
stromy, které se nejéast&ji odklani od své osy jsou borovice a mod¥in a pfevazna vétsina listnatych strom(.?

Mira odklonu osy kmene od pfimky definuje kfivost a Ize ji vyjadfit jako vysku oblouku v centimetrech na jeden metr délky
vyfezu. Kfivost je dle po¢tu oblouku jednoducha, anebo sloZena s dvou a vice ohybUt kmene.

Vychyleni od pfimé osy ristu doprovazi odklon viaken a to€itost, které jsou dalSimi pfirozenymi vadami dfeva.
Nadmeérna sbihavost kmene

Dalsi vlastnosti rlistu stromu je Ubytek tloustky kmene s vyskou a tedy pfirozeny kuzelovity tvar kmene, ¢imz si strom
zajistuje mimo jiné svou stabilitu a tim odolnost proti sile vétru. Tuto charakteristiku nazyvame sbihavosti a ma negativni
vliv pfedevsim na vytéznost dfeva. Aby vSak sbihavost kmene mohla byt nazvana nadmeérnou a tedy vadou dfeva, musi
byt vétsSinez 1 cm na 1 m délky.
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Nejvétsich rozdil( v tloustce na délku kmene maji zpravidla stromy rostouci mimo zapoj lesa, kde jsou vystaveny vét§imu
zatizeni vétrem a také stromy rostouci na chudych pldach, ve kterych strom jiz nema tolik potfebnych Zivin pro péstovani
svého objemu. Mira sbihavosti je také dédi¢nou charakteristikou zavislou na druhu dreviny. Obecné se listnaté stromy
vyznacuji vétsi sbihavosti nez jehli¢nany.

Zbytnéni oddenku

Stromy se béhem svého Zivota setkavaji se spoustou nastrah, kterym se musi pfizplsobit. Takovymi nastrahami, kromé
jiz jmenovaného plsobeni vétru ¢i rlstu ve svahu, mize byt tfeba mala hloubka vyzivné pldy &i nahly pfilis fidky porost
stromU. VnéjSim projevem je poté velké ovalné zesileni dolni ¢asti kmene, kterou nazyvame zbytnéni oddenku. O zbytnéni
jako vadé hovorime v pfipadé, Ze priimér dolniho Cela je vétsi nez 1,2 nasobek priméru kmene vzdaleného 1 metr od
tohoto Cela.

Dle tvaru na pficném fezu delime zbytnéni na okrouhlé, jez ma v pfiéném fezu kruhovy tvar a Zzebrovité s hvézdicove-
laloGnatym tvarem fezu (viz kofenové nabéhy).

Z hlediska priimyslového zpracovani vada negativné ovliviiuje vytéznost, kdy pfi zpracovani feziva dochazi k produkci
méné kvalitniho dfeva s Sikmo pfefezanymi a tocitymi letokruhy. Vinita struktura mdze byt na druhou stranu vyhledavanou
prednosti pfi vyrobé okrasnych dyh.

Kofenové nabéhy

Kofenové nabéhy vyrazné zesiluji spodni oddenkovou ¢ast kmene a v jeho prifezu vytvareji hvézdicovity tvar. K
zesilovani dochazi, pokud strom roste v nestabilni bahnité nebo méné vyzivné ptdé a v naroénéjsich podminkach svahu.
Kofenové nabéhy komplikuji pfedevsim skladovani, dopravu a zpracovani. Zpravidla je tato ¢ast kmene lesniky odfezana
jizvlese.

Zplosténi kmene

Zplosténi kmene je podobné jako kofenové nabéhy nejpatrnéjsi na prifezu kmene, ktery ma vyrazné elipticky tvar. Ten je
zplsoben rlistem nestejné Sirokych letokruh(l. Béhem ristu je reakci stromi na jednostranné namahani at’ uz vétrem,
snéhem, ledovkou ¢i sluncem, a tudiz jej mlzeme nejCastéji nalézt u strom( rostoucich na krajich lesa. Disledkem pfi
zpracovani je pak fezivo s horsimi mechanickymi vlastnostmi, které se ¢asto velmi krouti.

Boulovitost kmene

Boulovitost kmene je vyskyt vétSich ¢i mensich, jednotlivych nebo skupinovych vyristkl nejrliznéjsich tvarl na vétvich a
kmenech strom0. Boule jsou vlastné stejné jako u ¢lovéka vizualnim projevem néjakého ustédieného zranéni. U stromu
jsou v§ak na rozdil od lidi dlouhodobé patrné. Strom mdze takovym zplsobem zranit mraz, ktery necha zmrznout vodu
nahromadénou v trhlinach, nebo datel &i jiny ptak, zvife €i obecné organismus, ktery strom poskodi mechanicky, a ten je
pak nucen misto zacelit a zahojit. Vznika tak svalovita struktura, ktera se obtizné obrabi a ma opét horsi mechanické
vlastnosti. U jehli¢nant velmi ¢asto doprovazi vznik bouli ronéni smdly.

V nékterych pfipadech se ale nejedna o zranéni, ale o spici o€ka nevyrasenych vétvicek, ktera vykresluji ve dfevé
krasnou te¢kovanou strukturu vyhledavanou pro tvorbu dyh a jinych uméleckych vyrobkd.

Zdroje
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